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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfliihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfliigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Regelungsgegenstand erstreckt sich auf die Bauart, wie Warmedamm-Verbundsysteme
(Neusysteme) bauseits auf bereits bestehende Warmedamm-Verbundsysteme (Altsysteme)
oder Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL-Platten) zusatzlich aufgebracht werden (Auf-
dopplung).

Als Neusysteme kommen die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bau-
artgenehmigung Nr. Z-33.43-... nach Anlagen 1.1 bis 1.4 oder nach einer europaischen
technischen Bewertung ETA-... nach Anlage 1.4, die nach den Bestimmungen des An-
hangs 11' der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ange-
wendet werden, zur Anwendung.

Alle fir das Neusystem erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller der in den An-
lagen 1.1 bis 1.4 genannten WDVS zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Komponenten
werden vom Hersteller des Neusystems oder einem von ihm beauftragten Lieferanten
werksmaRig hergestellt.

Bei dieser Bauart werden die WDVS (Neusysteme) am Untergrund (Altsystem/HWL-Platte)
angeklebt und durch bestimmte, zugelassene Diibel befestigt, die in den tragenden Unter-
grund (Wand) verankert werden.

Bei der in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung geregelten Bauart dirfen WDVS (Neusys-
teme) auf fir sich standsicheren WDVS (Altsysteme) mit Dammplatten aus Polystyrol (EPS),
Mineralwolle-Platten oder Mineralwolle-Lamellen und einer Putzbekleidung (Unterputz und
Oberputz bzw. klinkerartige vorgefertigte Putzteile) angewendet werden. Diese WDVS (Alt-
systeme) mussen ihrerseits auf Mauerwerk oder Beton mit oder ohne Putz oder auf fest-
haftenden keramischen Belagen angeklebt oder angeklebt und durch Diibel zusatzlich be-
festigt sein. Mehrfache Aufdopplungen sowie Aufdopplungen von WDVS mit Schienenbe-
festigung sind nicht zulassig.

Die Neusysteme diirfen auch auf fir sich standsicheren, einlagig am tragenden Untergrund
anbetonierten HWL-Platten (verlorene Schalung) nach DIN 1101 oder TGL 8950/01 mit oder
ohne Putz angewendet werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung

Art und Zustand des vorhandenen Wandaufbaus einschlief3lich Altsystem bzw. HWL-Platten,
dessen Standsicherheit und Tragfahigkeit sowie die Tauglichkeit fir eine WDVS-Aufdopp-
lung sind durch einen Sachkundigen feststellen (siehe Abschnitt 2.3.4) und bestatigen (siehe
Anlage 4) zu lassen. Das Eigengewicht des Altsystems, insbesondere der Putzbekleidung,
sowie die vorhandene Dammestoffdicke bzw. HWL-Plattendicke sind zu ermitteln.

Fur die Neusysteme und ihre Komponenten gelten die Besonderen Bestimmungen und die
Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen Nr. Z-33.43-... bzw. der europaischen technischen Bewertungen ETA-..., wobei die
Verklebung der Dammplatten des Neusystems mit Klebeschaum nicht zulassig ist. Es dirfen
nur Komponenten verwendet werden, die in den vorgenannten Zulassungen und
Bewertungen aufgeflhrt sind.

1 Verdffentlichung der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ausgabe 2019/1 mit
Druckfehlerkorrektur vom 07.08.2020.
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Fir die Befestigung der WDVS (Neusysteme) sind Diibel mit europaischer technischer Be-
wertung (ETA) nach EAD 330196-00-0604 bzw. EAD 330196-01-06042 zu verwenden, mit
einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, einer Tragfahigkeit des Duibeltellers von
mindestens 1,0 kN und einer Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm. Der Einbau er-
folgt entsprechend der oben genannten Bescheide.

2.2 Bemessung
2.21 Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit ist flr den in Abschnitt 1 dieser Bauartgenehmigung ge-
nannten Anwendungsbereich der Bauart fur Aufdopplung von WDVS (Gesamtsysteme) so-
wie bei Ausfihrung gemal Abschnitt 2.3 fir Gebaude, beansprucht durch charakteristische
Einwirkungen aus Wind wek, im Zulassungsverfahren erbracht worden.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Diibel Nrk im Verankerungsgrund (Wand) sowie
mdgliche Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnachweisen fiur die Dibel zu

entnehmen.
Fir die Mindestanzahl der erforderlichen Duibel gelten fir die WDVS nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-... die entspre-

chenden Anlagen 5.1 bis 5.... der Bescheide. Fir die WDVS nach ETA gilt Anhang 11 der
MVVTB, Abschnitt 2.1.3.

Die Anordnung der Dubel erfolgt gemafl Anhang A der DIN 556993 sofern in den oben
genannten Anlagen bzw. im Anhang keine weiteren Angaben gemacht werden.

Bei dem Gesamtsystem ist die Kombination von EPS-Platten, Mineralwolle-Platten bzw.
Mineralwolle-Lamellen zulassig. Der Nachweis der ausreichenden Standsicherheit fur die
Neusysteme ist fir die Mindestdammstoffdicke gemafll den Bestimmungen der jeweiligen
Bescheide erbracht. Fir die Gesamtdicke des Dammstoffs ist die Standsicherheit geman der
folgenden Tabelle erbracht.

Warmedammstoff Altsystem/HWL-Platten

Warmedammstoff EPS-Platten HWL-Platten Mineralwolle-Platten oder
Neusystem Mineralwolle-Lamellen
EPS-Platten <400 mm <200 mm
Mineralwolle-Platten r
ineralwolle-Platte ode <200 mm
Mineralwolle-Lamellen
2 EAD 330196-00-0604 bzw. Kunststoffdiibel zur Befestigung von auenseitigen Warmedamm-
EAD 330196-01-0604 Verbundsystemen mit Putzschicht
3 DIN 55699: 2017-08 Anwendung und Verarbeitung von AuRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen

(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW)

7106599.20 1.33.49-1505/4
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2.2.2

7106599.20

Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen ist die Standsicherheit nur nachgewiesen,
wenn fir das Gesamtgewicht (trocken) der Putzsysteme (Putzbekleidung von Alt- und Neu-
system) folgende Tabelle gilt.

Warmedammstoff Warmedammestoff Gesamtgewicht der

Altsystem/HWL-Platten Neusystem Putzsysteme

EPS-Platten/HWL-Platten EPS-Platten < 50 kg/m?
Mineralwolle-Platten (Quer-

EPS-Platten/HWL-Platten zugfestigkeit > 14 kPa) oder <50 kg/m?

Mineralwolle-Lamellen

Mineralwolle-Platten

- - 2
EPS-Platten/HWL-Platten (Querzugfestigkeit < 14 kPa) < 30 kg/m
Mineralwolle-Platten oder Mineralwolle-Platten oder 2

. . <30 kg/m
Mineralwolle-Lamellen Mineralwolle-Lamellen
Mineralwolle-Platten oder EPS-Platten < 30 kg/m?

Mineralwolle-Lamellen

Bei Dammstoffdicken (Gesamtsystem) Gber 200 mm darf aulRerdem das Gewicht der Putz-
bekleidung (nass) des Neusystems 22 kg/m? nicht Uberschreiten. Das Gewicht von Damm-
stoffen und Klebemdrtel sowie HWL-Platten, ggf. einschliel3lich Putz, bleibt unbericksichtigt.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes der Neusysteme gemafy Abschnitt 1
ist in Abhangigkeit des verwendeten Dammstoffs bzw. des jeweiligen Nennwertes Ao gemaf
DIN 4108-44, Tabelle 2, der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Az anzusetzen. Dibel
des Altsystems bzw. Haftsicherungsanker oder Stahldrahtschlaufen der HWL-Platten sowie
die Putzbekleidung dirfen vernachlassigt werden.

Die Minderung der Warmedadmmung durch die Warmebrickenwirkung der Dubel fir das
Neusystem muss dabei nach Anlagen 2.1 bzw. 2.2 dieses Bescheides berlcksichtigt
werden.

Soweit der genaue Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As der Dammplatten des Altsys-
tems bzw. der HWL-Platten nicht bekannt ist, kann dieser wie folgt vorausgesetzt werden:

- fur Dammplatten des Altsystems: As = 0,04 W/(mK)
- far HWL-Platten: d>25mm As = 0,09 W/(mK)
15 mm <d <25 mm As = 0,15 W/(mK)

HWL-Platten mit Dicken unter 15 mm bleiben unbericksichtigt.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die w- und
sq-Werte der zur Anwendung kommenden Putzbekleidung des Neusystems sind den in Ab-
schnitt 1 genannten Zulassungen bzw. Bewertungen zu entnehmen.

Bei bestimmten Wettersituationen und abhangig von der Warmedadmmung der tragenden
Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflaiche durch Un-
terschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegeniiber der ungestorten Wand voriber-
gehend abzeichnen.

Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfihrung von Anschlissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebricken zu achten.

DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte

1.33.49-1505/4
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223 Schallschutz
Fir die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
Werden Anforderungen an den Schallschutz gestellt, sind objektbezogene Untersuchungen
notwendig.

224 Brandschutz

2.2.41 Altsysteme/HWL-Platten

Altsysteme mit EPS-Platten sind als normalentflammbar einzustufen, sofern sie nicht nach-
weislich schwerentflammbar sind.

Altsysteme mit Mineralwolle-Platten oder Mineralwolle-Lamellen sind als schwerentflammbar
einzustufen, sofern sie nicht nachweislich nichtbrennbar sind.

Anbetonierte HWL-Platten in Dicken zwischen 25 mm und 100 mm mit oder ohne Putz sind
als schwerentflammbar einzustufen. Anderenfalls sind sie normalentflammbar, sofern kein
Nachweis der Schwerentflammbarkeit gefihrt wird.

2.24.2 Neusysteme

Die Brandeinstufung der WDVS (Neusysteme) und die dafir zu beachtenden Rand-
bedingungen sind der zur Anwendung kommenden Zulassung bzw. bei Bewertung dem An-
hang 11 der MVV TB zu entnehmen.

2243 Gesamtsystem

Die Gesamtsysteme sind — in Abhangigkeit von der Brandeinstufung des Altsystems/der
HWL-Platte und des Neusystems — grundsatzlich gemaf folgender Tabelle der bauaufsicht-
lichen Einstufung in das Brandverhalten zugeordnet und dort anwendbar, wo die bauauf-
sichtlichen Anforderungen fur AuRenwandbekleidungen nichtbrennbar, schwerentflammbar
oder normalentflammbar gestellt werden.

Brandeinstufung des Alt- Brandklassifizierung des Bauaufsichtliche
systems/der HWL-Platte ge- Neusystems gemaR Ab- Einstufung des
maR Abschnitt 2.2.4.1 schnitt 2.2.4.2 Brandverhaltens des
Gesamtsystems

normalentflammbar

normalentflammbar schwerentflammbar normalentflammbar

nichtbrennbar

normalentflammbar normalentflammbar
schwerentflammbar schwerentflammbar
schwerentflammbar
nichtbrennbar
normalentflammbar normalentflammbar
nichtbrennbar schwerentflammbar schwerentflammbar
nichtbrennbar nichtbrennbar

7106599.20 1.33.49-1505/4
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Daruber hinaus gelten folgende Bestimmungen:

e Das Gesamtsystem, bestehend aus anbetonierten HWL-Platten in einer Dicke zwischen
25 mm und 100 mm mit oder ohne Putz und einem nichtbrennbaren Neusystem, sind bei
Ausfliihrung nach Abschnitt 2.3.5.4 dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anfor-
derungen fur AuRenwandbekleidungen nichtbrennbar bestehen, wenn nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften schwerentflammbare Dammstoffe in diesen Aulenwandbekleidungen
eingesetzt werden durfen, oder es ist Uber die Anwendung des WDVS in diesen Be-
reichen durch die zustandige Bauaufsichtsbehodrde zu entscheiden. Andernfalls ist das
Gesamtsystem nur dort einsetzbar, wo schwerentflammbare bzw. normalentflammbare
AuRenwandbekleidungen zulassig sind.

e Das Gesamtsystem, bestehend aus

- einem Alt- und/oder Neusystem mit EPS-Platten (Gesamtdicke bis 300 mm) oder

- HWL-Platten und einem Neusystem mit EPS-Platten (Gesamtdicke bis 300 mm)

ist nur dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir Aufien-
wandbekleidungen schwerentflammbar bestehen, wenn die Ausfiihrung des WDVS ent-
sprechend der im Abschnitt 2.3.5 und der im Abschnitt 2.3.5.3 (fir Gesamtdicken Uber
100 mm bis 300 mm) bestimmten Mallinahmen unter Beachtung der dort angegebenen
Randbedingungen erfolgt. Andernfalls ist das Gesamtsystem nur dort einsetzbar, wo
normalentflammbare AuRenwandbekleidungen zuldssig sind.

o Wird das Gesamtsystem mit EPS-Platten in einer Gesamtdicke tiber 300 mm ausgefihrt,
ist es nur dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir Aulien-
wandbekleidungen normalentflammbar bestehen.

23 Ausfiihrung
231 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller der Zulassung bzw. Bewertung fur das Neusystem nach Abschnitt 1 ist
verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieser Bauartgenehmigung und alle Informa-
tionen Uber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung der Bauart
den mit Planung, Bemessung und Ausfiihrung des WDVS betrauten Personen zur Verfu-
gung zu stellen.

- Ausflihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich iber die Besonderen Bestimmungen
dieser Bauartgenehmigung sowie Uber alle fiir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart
erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Verband fir Dammsysteme, Putz und Mortel
e. V. zu informieren.

Die ausfilhrende Firma hat gemaR Anlage 4 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erklarung ist dem
Bauherrn zu Uberreichen.

2.3.2 Allgemeines

Die Bauart muss entsprechend der Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 2.1) ausgefiihrt
werden. Die Regelungen flir die Neusysteme nach Abschnitt 1 sowie folgende Bestim-
mungen sind zu beachten.

Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten; gerin-
gere Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sind moglich, sofern die Verarbeitungsrichtlinien
des Antragsstellers dies gestatten.

Die Dammplatten des Neusystems diirfen nicht mit Kiebeschaum angeklebt werden.

7106599.20 1.33.49-1505/4
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Insbesondere bei Dammestoffdicken tGber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte Bewegungsmdglichkeit haben. Im Rand- und Kantenbereich ist auf
eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende Formeckteile zu verwenden).

233 Eingangskontrolle

Fir die Komponenten des Neusystems ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemal der zur Anwendung kommenden Zulassung bzw. Bewertung nach
Abschnitt 1 durchzufiihren. Die Komponenten missen den darin enthaltenen Bestimmungen
entsprechen.

234 Untergrund

Das WDVS (Altsystem) muss insgesamt standsicher sein und hinsichtlich der Befestigung
und Eigenschaften der Dammplatten sowie der Ausfihrung des WDVS den Anforderungen
vergleichbarer zugelassener WDVS mit angeklebtem oder angeklebtem und angediibeltem
Warmedammstoff entsprechen.

Die HWL-Platten missen standsicher und durch Anbetonieren fest mit der Wand verbunden
sein. Die Ausfiihrung muss den Bestimmungen der DIN 1102 oder der TGL 8950/05 ent-
sprechen.

Die Oberflache des Untergrundes (Putzbekleidung des Altsystems bzw. der HWL-Platte mit
oder ohne Putz) muss fest, eben, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit even-
tuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel des Neusystems ist zu prufen. Das
Abbinden des Klebemértels ist ggf. vorab zu prifen.

Die Wand unter dem WDVS (Altsystem) bzw. unter den HWL-Platten muss eine ausrei-
chende Tragfahigkeit flr den Einsatz von Diibeln nach Abschnitt 2.2.1 besitzen.

2.3.5 Anbringen der Dammplatten

2.3.5.1 Allgemeines

Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden. Die Dammplatten sind durch ge-

eignete Malnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schiitzen, insbesondere bei Lagerung

auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsystems.
2.3.5.2 Konstruktive BrandschutzmaBnahmen

Fur schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten (Alt- und/oder

Neusystem) und auf HWL-Platten aufgebrachte Neusysteme mit EPS-Platten mit einer Ge-

samtdammstoffdicke von maximal 300 mm (HWL und EPS) mussen folgende konstruktiven

MaRnahmen gegen eine Brandeinwirkung von aul3en ausgefuhrt werden (siehe Anlage 3):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm Uber Gelande-
oberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher
u.a.)

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gré3eren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses uber Geldndeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr.1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gréReren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergadngen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgénge, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aufien
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel missen folgende Anforderungen erfillen:

— Ho6he 2200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C

7106599.20 1.33.49-1505/4
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— Rohdichte® = 60 kg/m? bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit® = 80 kPa
oder
— Rohdichte’ =2 90 kg/m® und Querzugfestigkeitt = 5 kPa

— mit einem mineralischen Klebemortel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig an-
geklebt und zusatzlich mit WDVS-Diibeln angediibelt

— Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Dibeln, bestehend aus Dubelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers =60 mm,
Rand- und Zwischenabstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten, ma-
ximal 15 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maxi-
mal 45 cm zum benachbarten Diibel.

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdubelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Aulenwand und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von an-
grenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemdrtel vollflachig anzukleben; eine zusatzliche Verdibelung mit zugelassenen WDVS-
Dubeln ist jedoch nur auszufuhren, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus charakteris-
tischen Einwirkungen aus Wind bendétigt wird.

Die EPS-Platten der Alt-WDVS bzw. die HWL-Platten missen im Bereich der Brandriegel
komplett ausgefrast und die Brandriegel dann unmittelbar auf der tragenden massiv minera-
lischen Wand befestigt werden.

Die fir schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 2.3.5.3 vorgeschriebenen MaRnahmen im
Bereich von AuRenwanddéffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 aus-
gefihrt werden.

Das applizierte WDVS (Neusystem) muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur
Hohe des Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfillen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Schlussbeschichtung und Unterputz) entsprechend der
Zulassungen bzw. Bewertungen

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfaserge-
webe, Flachengewicht von mindestens 280 g/m? und Reil¥festigkeit im Anlieferungszu-
stand von mehr als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m?

— Verwendung einer Bewehrung mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m?

Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fiir jeden Einzelmesswert
Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte dirfen den Mittelwert um max. 15 %
unterschreiten

1.33.49-1505/4
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2.3.5.3 Stiirze, Laibungen

Schwerentflammbare WDVS (Gesamtsystem) mit EPS-Platten mit einer Gesamtdicke Uber
100 mm bis 300 mm (Alt- und/oder Neusystem) und auf HWL-Platten aufgebrachte Neusys-
teme mit EPS-Platten mit einer Gesamtdicke Gber 100 mm bis 300 mm muissen aus Brand-
schutzgrinden wie folgt ausgefuhrt werden:

a) Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein sowohl den gesamten EPS-Damm-
stoff als auch ggf. vorhandene HWL-Platten durchdringender, mindestens 200 mm hoher
und mindestens 300 mm seitlich (berstehender Brandriegel (links und rechts der Off-
nung) vollflachig anzukleben und zusétzlich anzudibeln; im Kantenbereich ist das Be-
wehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken. Werden hierbei auch
Laibungen gedammt, ist fur die Dammung der horizontalen Laibung im Sturzbereich
ebenfalls Dammstoff in der Art des Brandriegels einzubauen.

b) Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem sowohl den gesamten EPS-Dammstoff als auch ggf. vorhan-
dene HWL-Platten durchdringenden Brandriegel — wie unter a) beschrieben —zu um-
schlie3en.

c) Die Ausfiihrung nach a) und b) darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss sowohl den gesamten EPS-Dammstoff als auch ggf. vorhandene HWL-Platten
durchdringen. Der Brandriegel ist so anzuordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m
zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar
uber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit
Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

Die Brandriegel nach a) bis ¢) missen folgende Anforderungen erfiillen:

— Ho6he 2200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C

— Rohdichte® = 60 kg/m? bis 90 kg/m?* und Querzugfestigkeit® = 80 kPa
oder

— Rohdichte® = 90 kg/m?® und Querzugfestigkeit® = 5 kPa

— mit einem mineralischen Klebemortel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig an-
geklebt und zusatzlich angedubelt.

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstdndig abgeleitet werden kdnnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemértel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

d) Alternativ fir den Brandriegel nach c) darf bei EPS-Platten, die mit einem mineralischen
Klebemortel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) am Untergrund befestigt sind, auch das
Produkt "purenotherm® WDVS (puren-PIR NE)" (Dammplatten aus Polyurethan, Roh-
dichte 30 — 37 kg/m?) als Brandriegel verwendet werden, wenn ein mineralischer Unter-
putz (siehe Anlage 3 bzw. 3.1 der im Abschnitt 1 angegebenen Zulassungen bzw. Unter-
putze aus den im Abschnitt 1 angegebenen Bewertungen mit einem Anteil an organi-
schen Bestandteilen < 5 %) mit einer Nassauftragsmenge von mindestens 3 kg/m? aus-
geflhrt wird. Dieser Brandriegel muss mindestens 250 mm hoch sein und vollflachig an-
geklebt sowie zusatzlich so angedlbelt werden, dass die Einwirkungen aus Wind ausrei-
chend sicher abgeleitet werden kdnnen. Die Anordnung des Dammstreifens und der
Gewebeeckwinkel muss wie bei dem o. g. Brandriegel nach c) erfolgen.

7106599.20 1.33.49-1505/4
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2.3.5.4 Ausfiihrung eines nichtbrennbaren WDVS mit anbetonierten HWL-Platten

Zwischen HWL-Platte (Untergrund) und Dammstoff des Neusystems (Mineralwolle-Platten
oder Mineralwolle-Lamellen) muss eine vollflachige, mindestens 20 mm dicke Schicht aus
mineralischem Putz oder Klebemdrtel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) hergestellt
werden. Der mineralische Putz darf bauseits vorhanden sein (Altputz). Fehlstellen im Altputz
sind so zu Uberarbeiten, dass die erforderliche Schichtdicke gewahrleistet ist.

Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein die gesamte HWL-Platte durchdrin-
gender Brandriegel gemal Abschnitt 2.3.5.3 anzubringen. Es gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.3.5.3 a). Alternativ darf der Brandriegel nach Abschnitt 2.3.5.3 ¢) ausgefuhrt
werden.

2.3.5.5 Uberbriickung von Brandwinden

Vertikale Brandwande zwischen Gebauden bzw. Gebaudeteilen, die in gleicher Fassaden-
flucht oder in einem Winkel von = 180° (gemessen auf der Gebaudeaulenseite) aneinander
anschlieRen, dirfen mit einem lotrechten Brandriegel iberbriickt werden. Dieser Brandriegel
muss folgende Anforderungen erfiillen:

— Breite 2200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C

— Rohdichte’= 60 kg/m? bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeité = 80 kPa
oder

— Rohdichte’ = 90 kg/m® und Querzugfestigkeit® = 5 kPa

— mit einem mineralischen Klebemoértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig an-
geklebt

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und ggf. Verdibelung derart am Unter-
grund zu befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden kénnen.
Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht
und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels
entsprechen.

Der Brandriegel ist mittig Uber der Brandwand anzuordnen und muss bei Altsystemen mit
EPS-Platten den gesamten EPS-Dammstoff (Alt- und Neusystem) durchdringen. In unmittel-
baren tber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich
mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

Die Dicke der Putzbekleidung des Neusystems muss mindestens 4 mm betragen.

Die Verwendung des vertikalen Brandriegels im Bereich von Brandwanden an versprin-
genden oder abgewinkelten (< 180°) Gebaudefluchten ist nicht zulassig.

2.3.5.6 Verklebung

Die Dammplatten sind mit einem Klebemdrtel in einer Auftragsmenge nach den Angaben fur
die Neusysteme nach Abschnitt 1 passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten
durfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit
gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das SchlieBen von Fehistellen und
Spalten bis maximal 5 mm Breite mit einem Fugenschaum? ist zulassig. In die Fugen darf
kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebriicken diirfen die Kanten nicht
bestrichen oder verschmutzt sein.

Dammplatten aus EPS- oder Mineralwolle-Platten sind durch Auftragen einer umlaufenden
Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemortel zu versehen, dass
eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

7 Bei Ausfiihrung einer nichtbrennbaren oder schwerentflammbaren AuRenwandbekleidung muss ein
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis der Schwerentflammbarkeit (B1 nach DIN 4102-1) des Fugenschaums
bei Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausfiihrung einer
normalentflammbaren AuRenwandbekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu
verwenden.
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Dammplatten aus EPS oder Mineralwolle-Platten dirfen auch, Mineralwolle-Lamellen mis-
sen vollflachig verklebt werden. Bei Dammplatten aus Mineralwolle muss der Klebemortel in
die Oberflache der Dammplatte eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten
Arbeitsgang ist der Klebemortel "frisch in frisch" vollflachig auf die Dammplatte aufzutragen.
Bei Verwendung vorbeschichteter Dammplatten darf der Klebemortel in einem Arbeitsgang
auf die vorbeschichtete Seite der Dammplatte aufgetragen werden.

Bei Verwendung von vorbeschichteten Mineralwolle-Dammstoffen darf der Klebemortel auch
vollflachig oder teilflachig auf den Untergrund (Altsystem/HWL-Platte) aufgetragen werden.
Bei vollflachigem Auftrag ist der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Damm-
platten mit einer Zahntraufel aufzukammen. Bei teilflachigem Auftrag muss der Klebemortel
so auf die Wandoberflache gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mér-
telstreifen bedeckt sind. Die Kleberwdilste missen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte min-
destens 10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht Uberschreiten. Die Damm-
platten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der beschichteten Seite in das
frische Klebemdrtelbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei Verwendung von EPS-Platten darf der Klebemortel auch wulstférmig auf den Untergrund
(Altsystem/HWL-Platte) aufgetragen werden. Es missen mindestens 60 % der Flache durch
Moértelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwilste darf 10 cm nicht Uberschreiten.
Die EPS-Platten sind unverzuglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortel-
bett einzudrticken, einzuschwimmen und anzupressen.

2.3.5.7 Verdiibelung
Die Dubel sind in den tragenden Untergrund (Wand) zu verankern.

Bei der Verdibelung unter dem Bewehrungsgewebe sind die Dibel nach dem Erharten des
Klebemdrtels, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdibelung durch das Bewehrungsgewebe werden nach dem Auftragen des
Unterputzes und dem Einarbeiten des Bewehrungsgewebes die Diibel durch den frischen
Unterputz gesetzt. Danach werden unverziglich ("frisch in frisch") die Dubelteller tberputzt
oder eine zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Die Dubeltypen sind Abschnitt 2.1, die Lage und die Anzahl der zu setzenden Dubel sind
Abschnitt 2.2.1 zu enthehmen.
2.3.6 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemdrtels sind die Dammplatten au3en mit einem Unterputz zu
beschichten. Das Bewehrungsgewebe ist einzuarbeiten. StéRe des Gewebes sind ca. 10 cm
zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit dem passenden Haftver-
mittler versehen werden. Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers
ist die Schlussbeschichtung anzuriihren und aufzubringen. Detaillierte Angaben sind den
Bestimmungen der Zulassungen fiir Neusysteme nach Abschnitt 1 bzw. der DIN 556993 zu
entnehmen.

Die Angaben zu den Obergrenzen des Gesamtgewichts der Putzbekleidung in Ab-
schnitt 2.2.1 und zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestdicken im Ab-
schnitt 2.3.5.2 sind zu beachten.

23.7 Dehnungs- und Anschlussfugen

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS beriick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schliefen.
2.3.8 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldammung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malinahmen.
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Die Fensterbanke missen schlagregensicher z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen
ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen beson-
dere Malnahmen, z. B. die Ausfiihrung einer zusatzlichen bewehrten Unterputzschicht er-
forderlich sein.

Abweichende Ausfiihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen Bauartge-
nehmigung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Schlussbeschichtung (Oberputz bzw. klinkerartige vorgefertigte Putzteile) muss fir die
vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS instandgehalten werden. Die
Instandhaltung schlie3t mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS
- Reparaturen von unfallbedingten, értlich begrenzten Beschadigungen

- die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS ubereinstimmen (mdglicher-
weise nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzuflihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Ruppert
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Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) zur Aufdopplung Anlage 1.1
auf bestehende WDVS oder Holzwolle-Leichtbauplatten

zur Anwendung kommende Neusysteme

WDVS mit Ubereinstimmungszeichen nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-...

Handelsbezeichnung des Neusystems

Zulassungs-
nummer

Antragsteller

"ALLFAtherm classic.min"

"ALLFAtherm classic.org"

"ALLFAtherm expert.min"

"ALLFAtherm expert.org"

"ALLFAtherm expert.blu"

Z-33.43-154

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

"basic, geklebt und gedibelt" (Ausfihrung I)

"basic, geklebt und gedlbelt" (Ausfuhrung I1)

"ecomin, geklebt und gedubelt A"

"ecomin, geklebt und gedubelt B"

Z-33.43-52

alsecco GmbH

"Baumit ProTherm"

"Baumit StarTherm"

"Baumit openTherm"

"Baumit MineralTherm"

Z-33.4.3-51

Baumit GmbH

"Capatect - WDVS B-EPS"

"Capatect - WDVS B-MW"

"Capatect - WDVS A"

Z-33.43-132

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH

"DRACHOLIN WDV-System PS"

"DRACHOLIN mineralisches WDV-System HD"

"DRACHOLIN mineralisches WDV-System L"

"DRACHOtherm TRANSFER"

"DRACHOtherm Compact"

Z-33.43-153

DRACHOLIN GmbH

"maxit Dammsystem PS"

"maxit Dammsystem PS Speedy”

"maxit Dammsystem PS Silence"

"maxit Dammsystem PS Silence Speedy"

"maxit Dammsystem PS Silence Speedy DP"

"maxit Dammsystem MW-P"

"maxit Dammsystem MW-DP"

"maxit Dammsystem MW-P Speedy"

"maxit Dammsystem MW-P Speedy DP"

"maxit Dammsystem MW-L"

"maxit Dammsystem MW-L DP"

"maxit Dammsystem MW-L Speedy"

"maxit Dammsystem MW-L Speedy DP"

Z-33.43-1267

Franken Maxit Mauermortel GmbH
& Co.

7106679.20
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Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) zur Aufdopplung Anlage 1.2
auf bestehende WDVS oder Holzwolle-Leichtbauplatten

zur Anwendung kommende Neusysteme

WDVS mit Ubereinstimmungszeichen nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-...

Handelsbezeichnung des Neusystems

Zulassungs-
nummer

Antragsteller

"GIMA-Polytherm"

"GIMA-Fasotherm"

"GIMA-Fasotherm LS"

Z-33.43-253

GIMA GmbH & Co. KG

"HASITHERM EPS geklebt und gedibelt"

"HASITHERM MW Dinnputzsystem geklebt und
gedibelt"

"HASITHERM MW Dickputzsystem geklebt und
gedubelt"

Z-33.43-1219

HASIT Trockenmortel GmbH

"HECK EPS"

"HECK EPS-Passivhaus"

"HECK MW"

"HECK L-MW"

"HECK MW A1"

Z-33.43-281

HECK Wall Systems GmbH

"RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und
gedibelt"

"RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt
und gedibelt"

Z-33.43-1225

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
Sakret Trockenbaustoffe

"KEIM Klassik/Klassik-Plus EPS, gedubelt und
geklebt"

"KEIM AquaROYAL EPS, gedubelt und geklebt"

"KEIM Klassik/Klassik-Plus MW, gedibelt und
geklebt"

"KEIM AquaROYAL-MW, gedubelt und geklebt"

Z-33.43-185

KEIMFARBEN GmbH

"Knauf WARM-WAND Basis EPS im Massivbau"

"Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau"

Z-33.43-82

Knauf Gips KG

"Meffert Therm EPS"

"Meffert Therm MW"

"Meffert Therm MW-L"

Z-33.43-1721

Meffert AG Farbwerke

"AKURIT System EPS M"

"AKURIT System EPS O"

"AKURIT System MWP M"

"AKURIT System MWL M"

Z-33.43-105

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

7106679.20
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Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) zur Aufdopplung Anlage 1.3
auf bestehende WDVS oder Holzwolle-Leichtbauplatten

zur Anwendung kommende Neusysteme

WDVS mit Ubereinstimmungszeichen nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-...

Handelsbezeichnung des Neusystems

Zulassungs-

Antragsteller
nummer

"weber.therm B 100 PS, PS Speedy, PS Silence
Speedy WDVS"

"weber.therm B 200 PS, PS Speedy, PS Silence
Speedy WDVS"

"weber.therm B 300 PS, PS Speedy, PS Silence
Speedy WDVS"

"weber.therm A 100 MW-P, MW-DP, MW-L, MW-
L DP, MW-L Speedy, MW-L Speedy DP WDVS"

"weber.therm A 200 MW-P, MW-DP, MW-L, MW-
L DP, MW-L Speedy, MW-L Speedy DP WDVS"

Z-33.43-151 Saint-Gobain Weber GmbH

"SAKRET-WDV System Polystyrol"

"SAKRET-WDV System Mineralfaser"

"SAKRET-WDV System Mineralfaser Lamelle"

Z-33.43-91 SAKRET GmbH

"SAKRET THERM EPS"

"SAKRET THERM Mineral"

"SAKRET THERM Lamelle"

SAKRET Bausysteme GmbH & Co.

Z-33.43-1165 KG

"SCHWEPA-VWS-System"

"SCHWEPA-MPT-Warmedamm-Verbundsystem"

Schwarzwalder Edelputzwerk

Z-33.43-156 GmbH

"StoTherm Classic"

"StoTherm Vario"

"StoTherm Mineral"

"StoTherm Mineral L"

"StoTherm Classic L"

"Sto Therm Classic MW"

"StoTherm Classic S1"

"StoTherm Classic L/IMW AimS"

"StoTherm Mineral A1"

Z-33.43-61 Sto SE & Co. KGaA

"ispoTherm 200 B1"

"ispoTherm 100 A2"

Z-33.43-1146 Sto SE & Co. KGaA

"villerit-EcoTherm KD EPS"

"villerit-EcoTherm KD MW-Platten"

"villerit-EcoTherm KD MW-Lamellen"

Z-33.43-1586 Villerit-Putzsysteme

7106679.20
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Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) zur Aufdopplung Anlage 1.4
auf bestehende WDVS oder Holzwolle-Leichtbauplatten
zur Anwendung kommende Neusysteme

WDVS mit Ubereinstimmungszeichen nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-...

Handelsbezeichnung des Neusystems AN REETITE Antragsteller
nummer
"grafix-therm System EPS — mit angedibelten
und angeklebten Polystyrolplatten”
"grafix-therm System Mineralwolle — mit Wolfaana Endress Kalk- und
angedubelten und angeklebten Mineralwolle- Z-33.43-207 gang

" Schotterwerk GmbH & Co. KG
Platten

"grafix-therm System Lamelle — mit angediibelten
und angeklebten Mineralwolle-Lamellen"

"ZEROTHERM PolystyrolSystem K"
"ZEROTHERM MineralSystem K"

Z-33.43-1227 ZERO-LACK GmbH & Co. KG

WDVS mit CE-Kennzeichnung nach einer europaischen technischen Bewertung

Handelsbezeichnung des Neusystems ETA-Nummer Antragsteller
"SAKRET WDV-System Mineralwolle" 10/0206
SAKRET GmbH
"Sakret WDV-System Polystyrol" 04/0110

7106679.20 1.33.49-1505/4
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Abminderung der Warmedammung Anlage 2.1

Die Warmebrickenwirkung der Duibel ist wie folgt zu bertcksichtigen:

Uc=U+X"n [W/(m>K)]

Dabei ist: Uc Kkorrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils

U Warmedurchgangskoeffizient des ungestorten Bauteils [W/(m?K)]
X punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Dubels [W/K]
n Dibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Berlcksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dibelanzahl n
pro m* Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Dammstoffdicke und dem Wa&rmedurchgangskoeffizienten des Dlbels den
Festlegungen der Tabellen 1 bis 4 entspricht.

Eine Berlcksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die
Erhéhung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestérten Bauteils durch die
Warmebrickenwirkung der Dibel 3 % nicht Uberschreitet.

Tabelle 1: Diibelanzahl bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs

von As = 0,040 W/(m-K)

Anzahl der Duibel pro m? bis zu der eine Berlicksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

% Dammdicke [mm]
[WIK] d<50 [50<d<100| 100<d<150 | 150 <d<200 [200<d<250| d>250
0,004 5 3 2 1 1 1
0,003 7 4 2 2 2 1
0,002 10 5 4 3 2 2
0,001 162 11 7 6 5 4

a)

Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 2: Diibelanzahl bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs

von Ags = 0,035 W/(m-K)

Anzahl der Duibel pro m? bis zu der eine Berlicksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

x Dammdicke [mm]
[WIK] d<50 |50<d<100| 100<d<150 | 150<d<200 |[200<d<250| d>250
0,004 4 2 2 1 1 1
0,003 6 3 2 2 1 1
0,002 9 5 3 3 2 2
0,001 162 10 7 5 4 3

a)

Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

7106679.20 1.33.49-1505/4
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Abminderung der Warmedammung

Tabelle 3:

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 2.2

Diibelanzahl bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs
von As = 0,032 W/(m-K)

Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Berticksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

X Dammdicke [mm]
[WIK] d <50 50<d<100 | 100<d<150 | 150<d=<200 |[200<d=<250 | d>250
0,004 4 2 2 1 1 1
0,003 5 3 2 2 1 1
0,002 8 4 3 2 2 2
0,001 16 9 6 5 4 3
Tabelle 4: Diibelanzahl bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs

von Ae = 0,030 W/(m-K)

Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Berticksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

X Dammdicke [mm]
[WIK] d<50 [50<d<100| 100<d<150 | 150 <d<200 [200<d<250| d>250
0,004 4 2 1 1 1 1
0,003 5 3 2 1 1 1
0,002 8 4 3 2 2 1
0,001 15 8 6 4 3 3
Z106679.20 1.33.49-1505/4
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Anordnung der konstruktiven BrandschutzmafRnahmen

gemaR Abschnitt 2.3.5.2

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von aufien

Zusatz-BR

Deutsches
Institut

Bautechnik

Anlage 3

fir

BR 1-3:

vollflachig angeklebt mit einem mineralischen
Klebemértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) und
zusatzlich gedubelt

Zusatz-BR

v

maximal 1,0 m
unterhalb von
angrenzenden
brennbaren
Bauprodukten
(z. B. Dacher)

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

o vollflachig angeklebt mit Klebemortel, ggf. zur Aufnahme von

Windlasten angediibelt

Gebaudeausschnitt

[

Auflenwandéffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 2.3.5.3 des Bescheides

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung geman
Abschnitt 2.3.5.3 des Bescheides

7106679.20
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Erklarung fiir die Bauart "WDVS-Aufdopplung” Anlage 4

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16a(5) MBO. Diese Erklarung
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfihrenden Firma’)
auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch die von weiteren Komponenten
der Beipackzettel/ Kennzeichnung diesem Nachweis beigefiigt werden.

*

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
StraRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beurteilung des vorhandenen Wand- und Altsystemaufbaus:
Uber die Standsicherheit sowie Tragfahigkeit und Tauglichkeit fur eine WDVS-Aufdopplung ist erfolgt
durch:

Name/Firma: Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Die Ermittlung des Gewichts des Altsystems [kg/m?] gemal Abs. 2.1 ergab:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS (Neusystem):
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung (abZ/aBG)
bzw. europaischen technischen Bewertung (ETA)

vom

Handelsname des WDVS:
Verarbeitete WDVS-Komponenten: (sieche Kennzeichnung)

> Klebemortel: Handelsname/ Auftragsmenge

> Dammstoff: [1 EPS-Platten [ Mineralwolle-Platten [ Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizufligen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke

gof. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung (Oberputz/Wandbekleidungssystem/klinkerartige vorgefertigte Putzteile)
Handelsname / KorngréRe bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge
Diibel: Handelsname / Anzahl je m?

Brandverhalten des WDVS (Gesamtsystem): (sieche Abschnitt 2.2.4)

O normalentflammbar O schwerentflammbar O nichtbrennbar
» BrandschutzmaBnahmen:

O mit konstruktiven BrandschutzmaRnahmen nach Abschnitt 2.3.5.2

1 mit Brandschutzmafinahmen nach Abschnitt 2.3.5.3

L1 ohne Sturzschutz [ mit Sturzschutz/ dreiseitiger UmschlieBung [1 mit Brandriegel umlaufend
[J BrandschutzmaRnahme aus Dammstoff

[J Brandschutzmalnahme nach Abschnitt 2.3.5.3 d) O Uberbriickung von Brandwéanden

YV VYV

Y

A\

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers eingebaut
haben.

Datum/Unterschrift:

7106679.20 1.33.49-1505/4



