


Putztechnik
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Gepriifte
Systeme

So wie der Démmstoff die Funktion des
WDVS bestimmt, entscheidet das rich-
tig aufeinander abgestimmte Putz- und
Anstrichsystem Gber die Optik, Qualitét
und Dauerhaftigkeit der neuen Fassade.
Festigkeiten, Wasseraufnahme, Wérme-
speicherung,  Austrocknungsverhalten
oder Erscheinung, jede Schicht hat ihre
eigene Funktion und im Zusammenspiel
dieser Funktionen offenbart sich die

Giite des gesamten Aufbaus.

Die Folgen z.B. von zu diinn gewdhlten
Kunststoffputzen - Abzeichnungen, Al-

genbewuchs oder geringe Lebensdauer

- sind hinlanglich bekannt.

Die richtige Wahl des WDVS nach den
Eigenschaften seines Putz- und Anstrich-
systems und die sorgféltige Ausfihrung
besonders auch dort, wo man es ver-
meintlich nachher nicht mehr sieht, ent-
scheiden Gber den Erfolg der gesamten

MaBnahme.



12.2.
Armierungs-
mrtel

Die Armierungsmértel und die systemzu-
gehérige Glasfaser-Gittermatte dienen
als ,Korsett” fir das WDV-System und
reduzieren oberfléchennah auftretende
thermische und hygrische Einwirkungen
auf das System.

Vor Beginn der Armierung muss der Kle-
bemértel ausreichende Festigkeit haben.
Die Armierungsschicht muss vollflachig
auf die planebene und staub- bzw.
schmutzfreie Démmstoffoberfléche auf-
getragen werden.

Die Armierungsschicht kann nur in sehr
geringem Umfang Unebenheiten aus-
gleichen. Der Ausgleich ist in der Regel
vor der Flachenarmierung durchzufish-
ren. Ein nachtrégliches Ausgleichen der
Ebenheit erhdht das Risiko einer Riss-
bildung (Die eingebettete Gittermatte
liegt dann zu tief). Ist beispielsweise bei
MW-Démmstoffen ein umfangreicher
Ausgleich der Démmplattenoberfléche
erforderlich, so bedingt dies in der Re-
gel weitere MaBnahmen, wie z.B. eine
doppelte Gewebearmierung.

Eine Schwéchung der Armierungsschicht
(z.B. zu geringer Auftrag, falsche Lage
der Gittermatte, Stérungen im Abbin-
deprozef3 usw.) kann Rissbildungen zur
Folge haben. Um den Einfluss mechani-
scher Belastungen schadensfrei abzu-
wenden, wird in der Regel der Einsatz
zusétzlichen

einer Panzergittermatte

empfohlen.

Dickschichtiger
Aufbau

Dinnschichtiger
Aufbau

Um erhdhten Belastungen standzuhal-
ten ist der Einbau einer 10 mm dicken
Putztrégerplatte, der KEIM TEC-Platte,
méglich. (siehe 12.4.)

Die Gittermatte wird in der Regel bis
4 mm Schichtdicke mittig, ab 4 mm im
oberen Drittel in den frischen Armie-
rungsmortel eingebettet. Dabei wird zu-
néchst Armierungsmértel auf die Damm-
stoffoberfléche aufgezahnt, dann das
Gewebe mit einer Uberlappung von
10 cm eingebettet, und schlussendlich
nochmals mit einer disnnen Schicht Ar-
mierungsmértel iberzogen.

Eventuell erforderliche Einschnitte, z.B.
an Geriistankern, sind durch zusétzliche
Gewebestreifen zu iberdecken.

Im Anschluss an angrenzende Bauteile
ist grundsatzlich eine Putztrennung z.B.
durch einen Kellenschnitt herzustellen.
Da dieser Kellenschnitt in der Armie-
rungsschicht und im Oberputz auszufih-
ren ist, empfehlen wir den Einsatz geeig-
neter Putztrennbdnder in den Bereichen,
wo die Putztrennung nicht durch Profile
gewdhrleistet wird. Das Fehlen einer
Putztrennung zu angrenzenden Bautei-
len kann zu Rissbildungen insbesondere
im Eckbereich von Gebdudesffnungen
fohren.

Bei einer erwarteten oder vermuteten
Bewegung von angrenzenden Bauteilen
(z.B. durch Raffstorekdsten aus Metall
o.4.) ist die Fugenbreite entsprechend
der Bewegung zu planen. Gegebe-
nenfalls sind hier weitere Maf3nahmen,
wie z.B. der Verschluss mit spritzbaren
Dichtstoffen erforderlich.

Achtung!
Nach den einschls-
gigen Merkbléttern und
den allgemein anerkannten

Regeln der Technik, ist stets
eine Putztrennung zu
angrenzenden Bauteilen
durchzufiihren.




12.3.
Gittermatten

Bei Schichtdicken bis 6 mm wird in der
Regel die Glasfaser-Gittermatte 4x4,
bei Schichtdicken iber 6 mm die Glasfa-
ser-Gittermatte-Medium 6x6 eingesetzt.
Im Keramik-System wird die Glasfaser-
Gittermatte-K eingesetzt.

Alle vorgenannten Gittermatten werden

immer 10 cm {berlappend verarbeitet.

12.4.

KEIM TEC

als stoBfestes
System

Fir besonders druck- und mechanisch
beanspruchte Fassadenfléchen, wie z. B.
Spielplatzzonen, Schulhéfe, Eingangs-
bereiche usw. kann neben der KEIM
Panzergittermatte bevorzugt die KEIM

Tec-Platte eingesetzt werden.

Dafir ist die Démmung im vorgesehe-
nen Bereich um 20 mm dinner auszu-
fohren. Das ist bei der Berechnung des
U-Wertes zu beriicksichtigen. Die KEIM
TEC-Platte ist bauseits so vorzubereiten,
dass die Dibelldcher und Vertiefungen
fir den Dibelteller bereits vorgebohrt
und gefrést sind. Zur Bemessung und
Anordnung der Dibel bitte unbedingt
das technische Merkblatt ,KEIM TEC-
Platte” beachten. Es sind mindestens 9
Dibel pro Platte notwendig. Dibel, die
spdter im Untergrund keinen Halt fin-
den, sind nachtraglich an anderer Stelle
zu ersetzen.

Die KEIM TEC-Platten kénnen iber die
Perimeterddmmung bis unter die GOK
gefihrt werden. (siehe Detail 7.2.4) Sie
sind im Verband, dicht gestoBen und
vollflachig auf der zurickliegenden
Dammung mit KEIM Pulverkleber-90
zu verkleben und sofort nach dem Auf-
bringen mit dem ejotherm STR-U 2G zu
verdiibeln. Eine 10 mm Zahntraufel ist
gut als Werkzeug zum Kleben geeignet.
Die Dibelteller anschlieBend mit dem

Klebemértel verspachteln.

Die Panzergittermatte ist eine zusdtzli-
che Armierung gegen besondere me-
chanische Belastungen. Sie wird auf
Stof3 verarbeitet und ersetzt in der Regel

nicht die ibliche Fléchenarmierung.

L

Im  Spritzwasserbereich  sind  keine
Dibel Die TEC-Platten

sollen mdglichst bindig zur weiteren

anzuordnen.

Dammstoffoberfldche montiert werden.
Im Ubergang ist ein 50 cm breiter Ge-
webestreifen als doppelte Armierung
aufzubringen. AnschlieBend wird die
Armierung iber die gesamte Fléche
ausgefihrt. Anschlisse an angrenzende

Bauteile sind mit einem KEIM Fugen-

dichtband auszubilden.

1 Deckputz

4 Klebemas
17 KEIM Peri

(Noppen

Bildlegende

2 Armierung mit
KEIM Glasfaser-Gittermatte

se

meterdémmplatte

25 Tellerdibel

29 Bauseitige Abdichtung gegen
Oberfléchenwasser nach
DIN 18531 bis DIN 18535

32 KEIM Indulastic-P

34 Noppenbahn

zeigen zum Untergrund

36 KEIM TEC-Platte

50 mm



12.5.  Vor Auftrag des Oberputzes muss die  Wirkung und verbessern den Verbrauch
Oberputze ~ Armierungsschicht abgebunden ha-  und das homogene Auftrocknen des

ben. Die Trockenzeit ist abhéngig von  nachfolgenden Putzes. Im AquaROYAL-
der Witterung. Um Geristansétze im  System darf kein Haftvermittler einge-
Oberputz zu vermeiden, missen in  seftzt werden.
den einzelnen Geristlagen geniigend
Fachhandwerker eingeteilt sein. Der  Aufgrund der geringen Ausgleichsmég-
Oberputz wird nass in nass verarbeitet.  lichkeit der Oberputze, bedingt letztlich
Grof3e Flachen sind so aufzuteilen, dass  die Qualitdt der Déammstoffoberflache,
ziigig ohne Unterbrechung gearbeitet  die Ebenheit des fertigen WDV-Systems.
werden kann. Die Witterungen sind  Die Ebenheit des flachenfertigen WDVS
unbedingt zu beachten. Z.B. kénnen  darf nach DIN 18202 bis zu 0,5 cm/m
insbesondere in den frihen Morgen-  betragen.
stunden warmegedédmmte Fléchen eine Werden erhhte Anforderungen an die
hohe Oberflachenfeuchte aufweisen,  Ebenheit gestellt, so stellt dies eine be-
die vor der nachfolgenden Beschich-  sondere Leistung dar und ist im Vorfeld
tung unbedingt abgetrocknet sein muss.  gesondert auszuschreiben.
Weitere Hinweise sind den entsprechen-  Der gewiinschte Oberputz wird von
den Technischen Merkbléttern zu ent-  Hand aufgezogen oder maschinell auf-
nehmen. getragen. Zur Auswahl stehen verschie-
Zur einfacheren Verarbeitung der Bril-  dene KorngréBen, Strukturen und Farb-
lantputze, insbesondere zur besseren  tdne. Rau- und Rillenputze werden auf
Strukturierung, ist der Einsatz von KEIM  Kornstérke abgezogen und gleichma-
Putzgrund méglich. Big strukturiert. Alternativ kénnen beson-
Auch fir den KEIM Stucasol empfiehlt  dere Gestaltungstechniken zum Einsatz
sich eine Grundierung mit KEIM Stuca-  kommen. Ohne besondere MaBnahmen
sol-Fondo. Da der Putz ohne zusdtzli-  (z.B. Anstriche mit KEIM Soldalit-Coolit,
chen Anstrich ausgefihrt werden darf,  siehe 14.2) soll der Hellbezugswert der
kann somit ein Durchscheinen des Un-  Farbtdne bei strukturierten Putzen 2 20
tergrundes verhindert werden. Grun-  und bei Glattputzen = 30 sein.
dierungen haben auch egalisierende

12.6. Kanten und Ecken der Warmedémm-  Je nach Fugenbreite gibt es verschiede-

Zubehirieile  Verbundsysteme sind mit Gewebe-Eck-  ne Typen von Fugendichtbéandern:

winkeln lot- und fluchtgerecht auszubil- - Fugendichtband Iso-Membra SX Typ 13/2-6
- Fugendichtband Iso-Membra SX Typ 13/3-9
- Fugendichtband Iso-Membra SX Typ 15/5-12
- Fugendichtband Iso-Bloco 600 Typ 40/13-24
- Fugendichtband Iso-Bloco 600 Typ 40/17-32
- Fugendichtband Iso-Bloco 600 Typ 20/8-15

- Fugendichtband Iso-Bloco 600 Typ 20/3

den. Putzprofile und Anputzleisten sind
vorzugsweise vor der Fléchenarmierung
auf dem Démmstoff einzubetten.

Diagonalarmierungen werden erst kurz
vor der Fléchenarmierung im oberen
Drittel eingebettet. Ein Sturzeckwinkel
steht ebenfalls zur Verfiigung, um die In-
nenecke zwischen Leibung und Sturz in
einem Arbeitsgang zu armieren.

Tropfkantenprofile sind beispielsweise
fir Hofdurchfahrten und Putzabschluss-
profile fir eine besondere Putzgestal-

tung empfehlenswert.



12.7.
Eingefiirbte
Putze

Aus gestalterischen Griinden sind Putze
eingeférbt lieferbar. Fir KEIM Stucasol,
der auch ohne Anstrich verwendet wer-
den darf, liegt besonderes Augenmerk
auf dem Erzielen des gewiinschten Farb-
tons. Zur Bestimmung kann die KEIM
Farbpalette ,exclusiv’ genutzt werden.
Die Unterschiede in der farbigen Wir-
kung zwischen Anstrich und Putz erge-
ben sich zum einen aus der Putzstruktur
und zum anderen aus der Wirkung der
leicht sichtbaren Gesteinskérnung bei

ungestrichenen Putzen. Bei intensiven

12.8.
Besondere
Oberfliichen-
techniken

Im Rahmen der giiltigen Zulassung sind
die schénsten Oberfldchengestaltun-
gen denkbar. Der Oberputz muss das
maximal giiltige Fléchengewicht, in der
Regel 6 kg/m? nass, einhalten und vor
dem Strukturieren einmal vollfléchig
aufgetragen sein. Im Zweifelsfall ist das
Vorhaben mit der KEIM Anwendungs-

technik abzustimmen.

Besenstrich oder Kammzug, gerichtet
oder als freie Modulation, Sgrdfitto,
Oberflachen
oder das Herausarbeiten von Struktu-

maschinell  gespritzte
ren durch Farbgestaltung - viele dieser
Techniken sind einfach zu beherrschen.
Die Werkzeuge sind im Markt verfig-
bar oder kénnen individuell bauseits an-
gefertigt werden. Musterfléchen helfen
dabei, die Erwartungen aller Beteiligten

abzustimmen.

Farbténen sind Anstriche auf Grund des
héheren Pigmentgehalts deutlich im Vor-
teil, deshalb sind Vollténe z.B. fir KEIM
Stucasol nur annéhernd herstellbar.

Fir Putze, die mindestens einen Egalisa-
tionsanstrich erhalten missen, z.B. alle
mineralischen Oberputze, ist ein ange-
néherter Farbton i.d.R. Ublich und hin-
reichend. Héhere Anforderungen an die

Farbtongenauigkeit sollten im Vorfeld

besprochen werden.



12.9.  KEIM Silos und Putzmaschinen sorgen fir

Silound  eine rationelle Verarbeitung der WDVS-
Maschinen-  Beschichtungen und helfen so, die Ablgu-
technik  fe auf der Baustelle deutlich zu optimie-

ren. Durch die flexible Belieferung mit 1
oder 3 m? Silos sind Baustellen in jeder

Groéfe wirtschaftlich zu bedienen.

Ublich werden Silos und Durchlaufmi-
scher gestellt. Dazu lassen sich alle ge-
bréuchlichen Férderpumpen kombinie-

ren.

Gewicht

erforderliche Anschlusswerte

Strom
Absicherung

16 A 5-pol 6h 400V
16AT

KEIM Pulverkleber-20

KEIM AquaROYAL- Armierungsmértel

KEIM Armierungsmasse-100

KEIM Brillantputz 2mm/3mm
Glattputz

KEIM AquaROYAL-Mineralputz

2mm/3mm
Glattputz

6 Big Bag & 600 kg
5 Big Bag & 500 kg
5 Big Bag & 500 kg

6 Big Bag & 600 kg
5 Big Bag & 600 kg

6 Big Bag & 600 kg
5 Big Bag & 600 kg

2 Big Bag & 600 kg
2 Big Bag & 500 kg
2 Big Bag & 500 kg

2 Big Bag & 600 kg
2 Big Bag & 600 kg

2 Big Bag & 600 kg
2 Big Bag & 600 kg

DURCHLAUFMISCHER D10

Standardférdermenge
Antriebsmotor
Abmessung

Gewicht

Anschluss Silo
Anschluss Strom

Absicherung
Zuleitung

Anschluss Wasser
erforderlicher Wasserdruck

Sonstiges

ca 15 |/min
2,2 kw, 50 Hz, 400V
ca. 1700 x 440 x 470 (mm)
ca. 85 kg
Schnellwechselflansch @ 250 mm

16 A 5-pol. 6h 400V
16 AT
5x1,5mm

%/, Zoll GEKA-Kupplung
3 bar, min. 2,5 bar bei laufender Maschine

Anschluss fir Nassmértelsonde
Segmentanzeige fir Fehlerdiagnose
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